
(使用鉄筋表)日 本ハイコン株式会社

事前承認番号 材料名

2024-04225 床板 (スラブ)T-2・ T-6・ T-14・ T-20・ T-25
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証朔書番号 CERTIFIC∬E No.:s80023040
検 査 証 明書 JFE条鋼 株試会社

JFE Bars & Shapes Corporation

水島製造所

倉敷市水島川崎通1丁目
TEL 086-447-4224

受注番号

需 要 家

工 事 名

注 文 者

ORDER No.

CUSTOMER

PRO」ECT山蝸C
SRIPPER

月見    名群  SPECIFICAT10N  :

:井上鋼材 (株 )

富士鋼赫族式会ネ十

TIS G 3112 SD295

INSPECTと ON CERTIFICATE

米子営業所

出荷 日 SHIP DATE

特約店 DttLERSHIP'

2023年 10月 31日

萩原 浩
上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。

Wo hereby certiry that the material described hcroin has becn tested そ】「iは  'nsPec■ ed With :,atisfactory result in accordance with tlle ro(ュ じircmont ol thc っbovc spccilication
Ⅲむ生‖ヽACaR OF
QUALITV ASSURANCE‐ SEC.

MIZUSHIMA WORKS

水島製造所

品質管理責任者 
―

化 学 成 分

CHEMICAL  COMPOSIT10N %

CeQ

X100

32

韮

／

１

＼

コ ン

、長

V

×1000

3

検査諄

t'ヽ イ

Cr  や  lヽo

X1001)(1000

11 13 35

管者

ネ

認 携

Ni

X100
S

X1000

lヽAX

50

19

P

腿

50

27

Mn

×100

MAX
150

49

てヽAX
55

15

C

h躯
27

19

曲げ
試験
8ENEl

TEST

130°

R=
1.5D

600D

弓14~こ代編梵 TENSILE TEST

伸び

試
験
片

El

(%)

、

６

Ｍ‐

‐

25

2号

降伏比

Y.R
引張強さ

T,S,

N/mm2

440-
600

492

降伏点

又は耐カ
V.P orY,S

MIN
295

372

質 量

MASS

にR

660

560

560

本 数

Q6螂TITY

200

製 品 寸 法

SIZE

mm

D10 × 5000

サイズ計

送り状計

検査員  SURVEYOR

検査番号
(溶鋼番号)

LOT No.
(CH  No.)

3-E0323

(5B93262)
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証明書番号 CERTIFICATE No.

受注番号  ORDER No.

需 要 家  CUSTOMER

工 i事 名  PROJECT h噸 E

注 文 者  SHIPPER

規    格   SPECIFICAT10N

SB0019830

:井上鋼材 (株 )

在庫用

!宮十鋼材繰式会ネ十

TIS 0 3112 SD296

INSPECTION CERTIFICATE

米子営業所

出荷 日 SHIP DATE

特約 ,者 DEALERSHIP:

2023年  9テユ 21日

検 査 証 明 書 JFE条鋼株式会社
JFE Bars & Shapes Corporation

水島製造所

倉敷市水島川崎通 1丁 目
TEL 086-447-4224

萩原 浩

山戦し牡CER OF
QUALiTY ASSL月1,dfCE SEC,

lヽ12USHIMA WORKs

水島製造所

品質管理責任者

化  学
CHEMIQヽ L

成  分
COMPOSIT10N %

Ceq

×100

34

34

■社

甚

／
骰
＼

V

×1000

3

3

皆 辞

上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。

We hereby ceriヽ fy that the ttterial describeS hcrc血 has beon ies,9d and insttec ted ttith satisIち ctory rcsυ ]t in accor」ance with the req口 iremenし of tho above speciFif月 1上 on

Mo

×1000

44

44

「含寝

1荘

藤

Cr

X100

16

16

．曽

承
　
認

Ni

X100

16

16

S

×1000

卜IAX

50

27

27

P

卜lAX

50

38

38

Iヽn

×100

地ヽ X
150

51

51

耐

55

15

15

C

VLAX

27

20

20

曲げ

試験

8END
TFRT

180C
眸

1.5D

G00D

G00D

弓
「
鞘E言式験 TENSILE TEST

伸び

試
験
片

El

(%)

MIN
16

22

22

2号

降伏比

Y.R_

引張強さ

TS.

N/題m2

440-
600

503

503

降伏点

又は耐力
γPoィVS

MIN
295

350

350

質  量

VLASS

kg

156

84

240

240

本 教

QtANTITY

20

9

製 品 寸 法

SIZE

龍 機

D16 × 5000

D16 × 6000

サイズ計

送り状計

検査員 SビRVEYOR

検査番号

(溶鋼番号 )

LOT No.
(CH  No.)

3-」 0197

(5B94228)

3-J0197

(5B94228)
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証母月書番号 CERTIFICATE No.:sBoo12360

受注番号  ORDER No

需 要 家  CUST(lMER :井上鋼材

工 事 名  PRO」ECT M配  :在 庫用
注  文 ″静  SHIPPER と富十伽求オ沐英式会ネ十

売亀    木各  SPECIFICAT10N  : JIs G 3112 SD345

INSPECTION CERTIFICATE

来子営業所

出荷 日 SHIP D∬E

特約店 DEALERSHIP

2023′キ 6月  14日

検 査証 明書 JFE条3同 株式会社
」FE Bars & Shapes Corporation

水島製造所

倉敷市水島川崎通 1丁目
T8と 086-447-4224

萩原 浩

しヽ輯も皓ER OF
Q愚琺 ITY ASSUR砒申ЭE SEC.

MIZUSHIMA WORKS

水島製造所

品質管理責任者

化 学 成 分

CHEMICAL  COⅢ伊OSIT10N %

Ceq

×100

岨 X
60

45

V

X1000

10

担

／
仕
＼

コン株|

長

上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。

We hereby ぐertify thそ )t iいo natori31 じescribed herein has bcon しcstod anJ 〔il s,()olC」  With satisfactcry resul, in accordaI】 ce with ih(, req、 ザiremeni oF the above spetさ ifica■
'oo_

Mo

×1000

62

検査制

i'ヽ イ

Cr

×100

26

i普者

醗′
F

Ni

×100

14

ネ

i選

S

×1000

血 X
40

21

P

しヽヽX
40

29

Iヽn

X100

山頓

160

80

卜lAX

55

18

C

卜し転

27

24

曲げ

試験

BENIl
′
「RRT

180◇

賠

2_OD
G00D

再1移武耳奮 TEttTI R TttT

試
験

片

El

(%)

MIN
18

23

2号

降伏比

YR.

lとAX
O.80

0,64

引張強さ

T.S,

N/祀

MIN
490

555

降伏点

又はTll力
Y P orV,S

345-
440

863

質 量

MASS

k富

1,066

1,066

1,066

本 数

QuttrITY

79

製 品 寸 法

SIZE

IIm

D19 × 6000

サイズ計
送り状計

検沓_員  SURVEYOR

検査番号
(溶鋼番号)

LOT No.
(∝ No.)

3-E0262

(5393233)
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証明書番号 CERTIFICATE No.:sB0012370

受注番 号  ORDER No

需 要 家  CUSTOMER !井上鋼材 (株 )

工 事 名  PRO」ECT NA卜lE l在 庫用
注 文 者   SHIPPER :宮十鋼材株式会ネ十

究盈    オ碁  SPECIFICAT10N  : 」Is G 3112 SD845

INSPECTION CERTIFICATE

来子営業所

出荷 日 SHIP DATE

特約店 DEALERSHIPi

2023年  6月  14日

検 査 証 明書 JFE条3日 株式会社
」FE Bars & Shapes Corporation

水島製造所

倉敷市水島川崎通 1丁 目
TEL 086-447-4224

萩原 浩

1lANACER OF

QU」 LゝITY ASSURA♂申CE SEC.

MIZUSHI地 生 VORKS

水島製造所    ―
品質管理費任者  

‐

化  挙
CHEMICAL

成  分
COMPOSIT10N %

Ceq

× 100

山収

60

47

48

会社

担

電
ン相

V

×1000

11

lk

りヽイコ

上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証同月する。

障e Lcr(,by certify thそ lt the material aescribe」 herein has b(ュ cn tけ 、ヽte、 l and iコ speetea vith satitミ rac tllry res口 lt in ac()ordance vith the roq口 iroment or the ab()we .。 I,ecificat,of).

Mo

× 1000

42

25

日ヨ

妻嶺

ヽゝ

>

Cr

×100

18

22

れ
贈

万
寄
ム
そ
＼―
．

礁

　

認

Ni

)(100

10

7

「

(

と

S

X1000

卜B躯

40

20

29

P

聰躯

40

28

27

Mn

×100

むヽり(

160

97

88

てヽAX
55

24

17

C

しヽヽX
27

25

27

曲げ

試験

BEND
TRミT

180°

R至

2.OD

000D

G00D

弓1張試験 TttSILE TEST

伸び

試
験

片

El

(%)

Ｍ‐

‐

19

18

2号

降伏比

Y.R.

'山

は

0.80

0.66

0.68

引張強さ

T.S.

N/理ul12

MIN
490

597

600

降伏点

メは耐カ
V p.ory s

345-
440

392

408

質 量

Ⅲ強SS

kg

1,

1,

1,

856

866

856

本 教

QUANTITY

100

2

製 品 寸 法

SIZE

D22 × 6000

D22 × 6000

サイズ計

送り状計

検査員 SURVWOR

検査番号
(溶鋼番号 )

LOT No.
(CH  No,)

2-G0159

(5B89951)

2-」0033

(5B90473)


